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Las nanofibras poliméricas son nanomateriales bidimensionales con propiedades como una gran relación superficie/volumen y porosidad. La síntesis de nanofibras con polímeros

biodegradables, biocompatibles y flexibles hace que estas puedan funcionar como estructuras de soporte que se comporten como una matriz extracelular, con una porosidad relativa que

permita el paso de nutrientes y iones, dependiendo del material. Además, pueden inducir proliferación y migración celular.

Por otro lado, hace posible su uso como sistemas de liberación controlada de fármacos y moléculas bioactivas como aminoácidos o proteínas, ya que aumenta su eficiencia de

encapsulación comparado con otros nanomateriales. Debido a sus múltiples propiedades, las nanofibras poliméricas pueden ser usadas en diversos campos de investigación
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NANOFIBRAS POLÍMEROS  
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EFECTOS BIOLÓGICOS  

Antibacteriano 

CONCLSUIONES   

❖La síntesis de nanofibras de PMVEMA-Ac/Es permite la encapsulación de
fármacos antineoplásicos.

❖El PMVEMA a bajas concentraciones no tiene efectos sobre la viabilidad en
modelos de pez cebra y de líneas celulares de glioblastoma.

❖La lisozima encapsulada en nanofibras de PEO inhibe el crecimiento bacteriano.

❖Fáciles de sintetizar (electrohilado)

❖Altamente maleables

❖Administración oral, local o tópica

❖Portabilidad y almacenamiento de bajo coste

Figura 2. Fotografía de
FESEM de nanofibras de
PMVEMA-Es/BCNU

Figura 3. Fotografía de microscopio confocal de nanofibras de PMVEMA-
Ac/Doxorrubicina (DOX) (D) y su espectro de infrarrojo (I).

Figura 1. Técnica de electrohilado para síntesis de nanofibras. Se aplica una diferencia de potencial eléctrica a una
solución polimérica que se proyecta a un flujo constante sobre una placa colectora (D). Velo electrohilado de
PMVEMA-Ac (I).

Figura 4. Viabilidad de células de glioblastoma (GB-37) tratadas con diferentes concentraciones (μM) de
nanofibras de PMVEMA-Ac sin DOX (verde), con DOX (rojo) y DOX libre (azul).
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Figura 5. Modelo de huevos de pez cebra tratados con PMVEMA-Ac, el día de la fertilización (A),
diferencia entre huevos viables e inviables (B), huevos deformados por efecto de un compuesto (C),
larvas a los 4dpf (D) y larva con defecto estructural (E).

Figura 6. Ensayo Kirby Bauer de determinación de efectos antibióticos. Efecto de nanofibras de PEO con
diferentes concentraciones de lisozima (Lys) sobre Bacillus circulans.
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